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Att tanka pa vid kop av snickerier i trafanér

Vid kop av snickerier 1 trafanér dr det bra att 1 forsta hand kdnna till rdmaterialet och dess
egenskaper. Anledningen till att vi anvénder oss av fanér &r 1 storsta mdjliga mén for att

respektera rdmaterialet. En vacker ek som motsvarar 8 plankor kan goras till 2500m2 fanér.

Endast de vackraste trdden véljs ut och blir till fanér, detta innebér att vissa detaljer och

utforanden inte gar att tillverka i1 fanér. I dessa fall anvinds massivtrd som ett alternativ.

Skillnad i farg och struktur

Eftersom endast triadets finaste delar viljs ut och blir till fanér, blir varje snittyta unik och
ingen fanér exakt den andra lik. Till skillnad frén en yta som &r malad, blir ytor i fanér olika.
Skivorna skérs ut successivt ur stocken vilket gor det naturligt att fanérskivorna varierar 1 farg

och struktur.

Att forvanta dig vid kop av snickerier i trafanér
Nér du fatt hem dina produkter i fanér kan du uppleva att det ar en viss fargskillnad pa
fanéret. Nagra produkter kan vara ljusare eller morkare én det du sett 1 utstillning eller pd en

provbit.

Detta dr vanligt och forklaras av att trdet inte ar helt moget. Nya produkter i fanér mognar och
far med tiden en mer enhetlig yta. Mognaden i farg beror pé trislag, ytbehandling och hur
mycket dagsljus samt syre som triet utsitts for. Tiden som det tar for triet att mogna varierar
och kan ta ca 6 ménader innan triets férg stabiliseras. Fargskillnaden utjimnas alltsd med

tiden.



